Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weber.tec 795

EP-Versiegelung SE

Hochwertige, 2 komponentige, farbige Reaktionsharz-Versiegelung

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« Versiegelung von Industrie- und Gewerbeful3boden « trocknet seidenglanzend auf

« fiir leichte mechanische Belastung + EMICODE EC 1 P“s R: sehr emissionsarm
« fiir Innen- und AuRenbereich « Verarbeitungsende ist erkennbar
Anwendungsgebiet

Mit weber.tec 795 werden mineralische Untergriinde (Beton, Estriche) mit leichter mechanischer und chemischer Beanspruchung im Innen-und
AulRenbereich versiegelt. Beispielsweise Keller, Archivraume, Flure und Industriebodenflachen mit Anforderungen an die farbliche Gestaltung
oder Uberarbeitung von Altbeschichtungen auf Epoxidharzbasis mit einem , Pflegeanstrich“. Mit Zulassung fiir sensible Aufenthaltsraume.

Produktbeschreibung

weber.tec 795 ist ein werksmaRig hergestelltes, 2-komponentiges, wasseremulgiertes Epoxidharz.

Produkteigenschaften

EMICODE EC 1 "= R: sehr emissionsarm

erfiillt das AgBB-Schema im System

leicht verarbeitbar

trocknet seidengldnzend auf

geruchsarm

schnelle Aushartung

hoher Festkorpergehalt

ergibt schone Oberflachen

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-156.605-804

Technische Werte

Aushartezeit ca.18 h
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30°C
Baustoffklasse Efl

Dichte ca. 1,3 kg/dm?
Konsistenz fliissig

ca. 65 Min. bis 70 Min. bei + 20°C, hohere Temperaturen verkiirzen,
niedrigere verlangern diese Zeit

Reinigung im frischen Zustand mit Wasser

Mischungsverhaltnis nach GewichtA:B=1:5

Verarbeitungszeit

Qualitatssicherung

weber.tec 795 unterliegt einer standigen Gitekontrolle durch Fremdiiberwachung und Eigenliberwachung.

Allgemeine Hinweise

BEB-Merkblatter ,Industrieboden aus Reaktionsharz” KH-O/U, KH-1 bis KH-5 und KH-O/S beachten.

Anwendungstipp beachten: ,Wie werden Reaktionsharze richtig gemischt und verarbeitet?

Zusammenhdngende Flachen immer mit derselben Charge (s. Etikett) ausfiihren.

Relative Luftfeuchte wahrend und bis 24 Stunden nach der Verarbeitung < 75 %.

Epoxidharze sind unter UV- und Witterungseinfliissen nicht dauerhaft farbtonstabil und neigen durch eine beschleunigte Alterung zum Krei-
den.
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Das Aufbringen einer zusatzlichen VerschleiBschicht bei glatten Beschichtungen/Versiegelungen mittels Einpflege auf Wachs-Dispersionsbasis
ist empfohlen.

Besondere Hinweise

Nach Ende der o.g. Verarbeitungszeit Produkt wegen moglicher Aushartungsstorungen nicht mehr weiter verwenden.
Bei jeder Arbeitsunterbrechung sind die Arbeitsgerdte mit Wasser zu reinigen.
Fiir farblose Impragnierungen wird das Produkt weber.floor 4725 Impragnierung SE empfohlen.

Untergriinde

Beton

Zementestrich

Calciumsulfatestrich

Magnesiaestrich

Gussasphalt

alte, gut haftende Epoxidharzbeschichtungen

Untergrundvorbereitung

Die Untergriinde miissen ausreichend tragfahig, sauber, trocken, formbestandig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder ab-
blatternde Mortel- und Anstrichreste, sind sorgfaltig zu entfernen.

Bei aufsteigender Feuchtigkeit sind geeignete AbdichtungsmalRnahmen nach DIN 18195, Teil 4, vorzunehmen.

Magnesia- und Anhydritestriche sind nicht feuchtigkeitsbestandig; Ausgleichsfeuchte abwarten. Bei riickseitiger Feuchte kdnnen auch bei diin-
nen Deckauftragen Blasen, Ablésungen oder Beschddigung des Estriches selbst drohen.

Festhaftende EP-Altbeldge intensiv bis zum WeiRbruch anschleifen oder strahlen. Im Zweifelsfalle Probeflache anlegen.

Egalisierung leichter Rautiefen und Strahlspuren, durch mit ca. 15 bis 20 % Quarzmehl gefiilltes Kratzspachtelmaterial.

Verarbeitung

Mischen:

Die A- und B-Komponente sind aufeinander abgestimmt. A-Komponente restlos in B-Komponente entleeren und mit langsam laufender Bohr-
maschine und weber.sys Riihrpaddel Nr. 2 ca. 2 Minuten schlierenfrei vermischen. Umtopfen und erneut rithren. Méglichst keine Teilmen-
gen entnehmen.

Verarbeitung:

Bei normal saugenden Untergriinden ersten Arbeitsgang mit ca. 5 bis 10 % Wasser verdiinnen, die weiteren Arbeitsgange werden unverdiinnt
aufgebracht. Auf nicht saugfahigen Oberflachen wie Altbeschichtungen oder Gussasphalt unverdiinnt verarbeiten.

Bei stark saugfahigen Untergriinden vorab mit weber.floor 4725 EP-Impréagnierung SE grundieren. Verbrauch ca. 150 g/m?2.

Material auf den vorbereiteten Untergrund ausgieBen, mit dem Moosgummischieber verteilen und gleichmaRig mit einer fest angedriickten,
fusselfreien Rolle abrollen. Immer ,, frisch in frisch ,, arbeiten und auf eine optimale Verteilung achten.

Ein gleichmaRiger Materialauftrag fiihrt zu einem einheitlichen Glanzgrad und vermeidet Schattierungen.

Wahrend Verarbeitung und Trocknung fiir mehrfachen Luftwechsel sorgen um Reaktions- und Durchtrocknungsstérungen (Glanzgrad- und
Harteunterschiede) zu vermeiden.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je Arbeitsgang : ca. 250 - 350 g/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde B B Einheit B B VPE / Paletiig

2-Komponenten-Gebinde B 10 kg B B 30 Stiick
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Produktdetails

Farbe:
Standardfarbton schnell verfiigbar:
ca. RAL 7032, kieselgrau, Art.Nr.: 278175

Weitere Standardfarben:

ca.RAL1001, 1015, 3009, 5014, 6011, 7001, 7015, 7023, 7030, 7032, 7035, 7040; Andere Farbtone auf Anfrage
Lagerung:

Bei trockener, vor Frost geschiitzter Lagerung ist das Material bis zu 12 Monate lagerfahig.

Stand: 29. Mai 2018 Seite 3/3



