Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weber.ton 420

Siloxanfarbe auRRen

Verarbeitungsfertige siloxanverstarkte Fassadenfarbe

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften
« zur Herstellung widerstandsfahiger Anstriche und zur farblichen « geringe Verschmutzungsneigung
Gestaltung von Alt- und Neubauten « siloxanverstirkt
+ fur alle mineralischen Untergriinde - ist witterungsbestindig und wasserabweisend

« hohe Deckkraft

Anwendungsgebiet

weber.ton 420 ist eine siloxanverstarkte Fassadenfarbe mit hoher Deckkraft. Zur Herstellung widerstandsfahiger Anstriche und zur farbigen
Gestaltung im AuBenbereich.

Produktbeschreibung

weber.ton 420 ist eine werksmaRig hergestellte, siloxanverstarkte, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe.

Zusammensetzung

Organische Bindemittel (u.a. Polysiloxane), Zusatze fiir eine bessere Verarbeitung und Haftung am Streichgrund, hochwertige Pigmente, Hydro-
phobierungsmittel

Produkteigenschaften

hat eine gute Deckkraft

ist witterungsbestandig und wasserabweisend
geringe Verschmutzungsneigung, da siloxanverstarkt
ist lichtecht

ist Iosemittelfrei

Technische Werte

Wasserdurchldssigkeitsrate w (DIN EN 1Q§2-1) £05/>01kg/m*vh B W, mittel
Wi f-Diffusi ichte V (DIN EN

asserdampf-Diffusionsstromdichte V ( <150/ > 15 g/md V. mittel
1062-1) 2
Diffusionsdquivalente Luftschichtdicke s, (DIN

20,14/<14m

EN 1062-1)
Glanz G (DIN EN 1062-1) matt G,
KorngréRe S (DIN EN 1062-1) <100 um S, fein
Trockenschichtdicke E (DIN EN 1062-1) >100 pm /<200 pm E,
Dichte B B 1,3-15 g/c_r:n3

Qualitatssicherung

weber.ton 420 unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch Eigenliberwachung.

Allgemeine Hinweise

Bei Ausbesserung von Altputzen sollen Struktur, Harte und Saugverhalten dem Altputz entsprechen um Schattierungen und Farbabweichun-
gen zu vermeiden.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kdnnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Ver-
brauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Anwendung und Ausfiihrung gemaR DIN 18 363 sowie DIN 18 350 VOB, Teil C

Eingefarbtes Material fiir ein Objekt moglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen.
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Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur von Luft, Material und Untergrund nicht unter +5°C bei max. 80% Luftfeuch-
tigkeit absinken.

Besondere Hinweise

Produkt ist algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation
lesen.

Fiir eine hohere Sicherheit gegen Algen und Pilzbewuchs empfehlen wir die biozidfreien Produkte mit AquaBalance Technologie.

Stiandig erhohte Feuchtigkeit sowie Schmutzanhaftungen, z.B. in Spritzwasserbereichen, bei fehlerhafter Entwasserung und bei Bepflanzung in
direkter Fassadennahe konnen Algen- und Pilzbefall fordern.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfahig, trocken, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Altuntergriinde durch sorgfaltiges Waschen reinigen.
Sandene Altputze mittels weber.prim 400 Tiefengrund l6sungsmittelfrei verfestigen.

Frisch aufgebrachte Putze friihestens nach ca. 14 Tagen uiberstreichen. Witterungsabhdngig kann diese Zeit kiirzer oder langer sein.

Je nach Untergrund sind geeignete Voranstriche erforderlich, z.B. weber.prim 405 Isoliergrund oder weber.prim 400 Tiefengrund. Untergriin-
den, die zum Verfarben bzw. Durchschlagen in der Beschichtung fiihren kénnen, sind mit einer geeigneten Grundierung abzusperren.

Frisch aufgebrachte, mineralische Putze mit weber.prim 406 Silikatfixativ grundieren.

Verarbeitung

Nicht zu streichende Bereiche schiitzen.

Farben gut aufriihren und Streichkonsistenz vor Ort untergrundabhdngig einstellen.

Grundanstrich: Zugabe von max. 10% reinem Wasser.

Deckanstrich: Zugabe von max. 5% reinem Wasser.

Zwischen Grund- und Deckanstrich mind. 12 Std. Trocknungszeit einhalten.

Auftragen ausschlieBlich mittels Werkzeug in hochwertiger Malerqualitat (Malerbirste, Pinsel oder gepolsterter Lammfellrolle mit hohem
Flor).

Ziigig nass in nass verarbeiten, Anstrich in gleichmaRiger Schichtdicke auf der gesamten Flache verteilen.

Abzugrenzende Fassadenabschnitte unterbrechungsfrei in einem Arbeitsgang streichen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro Anstrich : ca.o2l/m* c.750m*/151
Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE/Palette
Eimer 151 24 Eimer

Produktdetails

Farbtone:

Basisfarbton: Weif3; tonbar gemall Weber Farbtonwelten.

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschiitzt (+5 bis +30°C) mind. 12 Monate lagerfahig.
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