Putz-Detail 10.3.4

Gewebearmierung an Ecken von Gebaudedffnungen
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1 Rollladenkasten
2 Warmeddammung im Sturzbereich
3 Armierung mit weber.therm 310 Armierungsgewebe
grob 8x8, mindestens 1 Steinreihe nach unten tberlappen lassen
4 Diagonalbewehrung mit weber.therm 315 Armierungspfeile

Auf der Oberflache des Rollladenkastens und der Warmedammung im Deckenbereich, ist eine mineralische
Putzhaftbriicke mit weber.therm 300 Klebe-und Armierungsmortel erforderlich.

Das Armierungsgewebe ist je nach den Erfordernissen an der Fassade (notwendiger Putzaufbau), in das duf3ere
Putzdrittel des mineralischen Unterputzes, z.B. weber.dur 132, oder in die Armierungsschicht, z.B. weber.therm 300
Klebe-und Armierungsmortel, einzubetten.

Gewebest6Be mindestens 10 cm Uberlappen.




