
Estrich-Detail 1.2
Verbundestrich – Fugenausbildung

1	 Bodenbelag
2	� weber.floor 4070 Zementestrich  

CT-C25-F5 ( >_ 25 mm)
3	 weber.rep 751 Zementhaftbrücke
4	 Fugenprofil
5	 Tragender Untergrund

Detail-Lösungenmaxit Estrich

1 Verbundestrich
1.2 Fugenausbildung

1 Bodenbelag
2 maxit Estrich (>_ 25 mm)
3 maxit Haftgrundierung
4 Fugenprofil
5 Tragender Untergrund
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