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Belagsname: weber.floor 4610 IndustryTop
"weber Belagsgruppe: Industriebeschichtung auf
. Zementbasis -2-K-PUR versiegelt
SAINT-GOBAIN  Hersteller / Auftraggeber: Saint-Gobain Weber GmbH
Adresse: Schanzenstr. 84

D-40549 Disseldorf

Materialkunde: weber.floor 4610 ist ein pumpbarer, schnell hartender und selbst glattender Belag auf einer spezieller
Mortel- und Sandbasis, erganzt mit Additiven und Binder. Er ist als Nutzschicht in industriellen und
gewerblichen Bereichen vorgesehen.

Eigenschaften: Maximale Schichtdicke 15 mm, Minimum 4 mm. Empfohlene Schichtdicke 6 - 8 mm. Abhéngig von der
Temperatur kann die Oberflache nach 2-4 Stunden vorsichtig begangen werden. Fussverkehr vor der
endgultigen Aushértung ist nur mit Schuh-Schutziiberzug erlaubt. Vorsichtige Begehung kann nach 24
Stunden erlaubt werden. Die volle Belastbarkeit ist nach ca. 1 Woche bei normalen Temperaturen
gegeben. weber.floor 4610 hat vergleichbare chemische Widerstandswerte wie eine impragnierte
Betonoberflache.

Oberflache: Richtig verlegt, hat der Belag eine dunkelgraue Farbe mit leichten Schattierungen und einer feinen, dem
geglatteten Beton sehr &hnlichen Oberflache. Abhangig von der Mischung, den Rohstoffen und den
Baustellenbedingungen kénnen die Oberflache sowie die Farbe abweichend sein. Die Saugfahigkeit der
Oberflache hangt von der richtigen Wasserzugabe entscheidend ab.

Kunststoffvergltung: Als Oberflachenschutz vor Flussigkeiten, Chemikalien oder Verschmutzung, sollte eine geeignete
Beschichtung aufgetragen werden. Eine Vorverdichtung der Kunststoffanreicherung muss durch
Padden erfolgen um spéatere Verstrichungen zu minimieren. Oberflache bearbeiten mit blauem
Pad von 3 M mit mindestens 300 Umdrehungen/Minute.

Wichtige Hinweise: Fussverkehr vor der endgultigen Aushartung nur mit Schuh-Schutziiberzug erlaubt.

Vor dem applizieren der 2-K-Polyurethanversiegelung muss der Untergrund ausreichend getrocknet
sein. Dies ist bei weber.floor 4610 nach ca. 48 bis 72 Stunden der Fall. Oberflachentemperatur wahrend
und unmittelbar nach der Verarbeitung > 15°C.

Baufeinreinigung

Losen Schmutz durch Staubsaugen entfernen (Wichtig: zum Saugen bitte Parkettdiise verwenden.) Danach nochmals

mit dem Lamello und Flortextiicher wischen (eventuell Tuch mit klarem Wasser anspriihen).

Anzahl der Arbeitsgange

Die Anzahl der einzelnen Beschichtungen hangt von der Flache und der Nutzung ab. Um Fehlstellen zu vermeiden sind 2 Arbeitsgange
als Versiegelung und mindestens 2 Arbeitsgdnge zur Schutzbehandlung vorzusehen. Es gilt prinzipiell — je mehr Schichten desto
dauerhafter ist die Opferschicht. Die Einhaltung der Trockenzeit zwischen den Anstrichen ist zu beachten!

Verbrauch der Produkte flr Ersteinpflege

Der Verbrauch von Jontec Revivo liegt bei ca. 100 — 130 g/m? und Arbeitsgang. Bei Jontec Matt betragt er pro Arbeitsgang ca. 30 g/m>.
Die Angaben gelten fur ordnungsgemaf eingebautes weber.floor 4610 Industry Top. Vollstandige Aushartung der Flache nach 4-5
Tagen; in dieser Zeit nicht abdecken.

Matte Oberflache

Grundbehandlung Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung Grundreinigung
Methode Produkt Methode Produkt Methode Produkt Methode Produkt

TASKI Jontec Revivo

Verarbeitung und Hinweis,
siehe
Produktinfo

Feuchtwischen | TASKI Reinigung und
- TASKI lamello | Jontec 300 | Erganzungs- Nassscheuern
mit TASKI flortex | 6 0.5% anstrich u. Nasssaugen
Tuch TASKI*) - blauer Pad - blauer/griiner
Nasswischen Tensol Pad

- Mop System ¢ 1,0%

TASKI
Jontec Matt
6 100%
mindestens 2
Arbeitsgange

TASKI Jontec
ProStrip

0/- 0,
Anstreichgerat ¢ 10%-20%

& = Produktdosierung *) Verbesserung der Trittsicherheit, bei hohem Staubeintrag tagliche Reinigung.

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produktinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage:
http://www.diversey.de

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie lhren Diversey Kundenberater.

Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet.

Aus diesen Empfehlungen kénnen keine Haftungsanspriche abgeleitet werden.
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