Werkzeuge zur Verarbeitung von Putzen

Anwendungstipps

2. Zum Zuziehen eine Zahnkartétsche 3. Besen zum Aufkdmmen oder Aufrauen.
verwenden.
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4. zum Egalisieren wird ein Rabbospeed 5. zZum Abreiben oder Abfilzen des Unterput-
empfohlen. zes ein Schwammbrett verwenden.
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1. Zum Egalisieren von weber.top Edelkratzput- 2. weber.top Edelkratzputze werden mit einem 3.zum Auftragen oder Verziehen von weber.star
zen wird eine gezahnte h-Kartdtsche empfohlen. Kratzbrett gekratzt. Edelputzen wird ein Glétter/Traufel empfohlen.

4. weber.star Edelputze werden mit einem 5. Filzputze, z.B. weber.star 295, werden mit 6. Freies Strukturieren ldsst kreative und
Kunststoffglétter oder Styropor-Reibebrett einem Schwammbrett gefilzt. individuelle Oberfldchen zu.
gerieben bzw. gescheibt.
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1 Glétter/Traufel 7 Edelputzkratzer spezial Alle abgebildeten Werkzeuge &
2 h-Kartdtsche gezahnt 8 Kunststoff-Reibebrett sind bei Weber erhdltlich. o
3 Putzkamm mit Holzgriff 9 Styropor-Reibebrett g’
4 Rabbospeed 10 Flachenspachtel gezahnt, rostfrei =}
5 Schwamm-Reibebrett N Flachenspachtel glatt, rostfrei 'E
6 Edelputzkratzer 12 Leibungskartdtsche g
c
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Werkzeuge zur Verarbeitung freistrukturierbarer Oberputze
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1. Oberputz mit einem Glétter/Traufel 2. Oberputz mit einem Kunststoffglétter 3. Freistrukturierbare Oberputze kénnen mit
aufziehen. strukturieren. verschiedenen Werkzeugen strukturiert

werden, z.B. mit Kelle oder Strukturwalze.

Werkzeuge zur Verarbeitung von Klebe- und Armierungsmértel: weber.therm

1. Zum Auftragen und Planziehen wird ein 2. zum Eindriicken des Armierungsgewebes 3. Fur die dickschichtigen Oberputze (z.B. Kratz-

Glétter/Traufel empfohlen. wird ein Gldtter/Traufel bendtigt. putz) wird der Armierungsmértel nach dem
Anziehen mit einem StraBenbesen aufgeraut,
die Ubrigen Oberputze rau abgerieben.

4. Zum Durchreiben der weber.therm 5. zum Entfernen der Sinterhaut wird ein
Armierungsmoértel z.B. fUr Faschen, wird ein Flachenspachtel, gezahnt, bendstigt.
Schwammbrett empfohlen.




