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Gesundes Wohnen mit Wohlfuhlklima durch IR-Wé&rme, kein Schimmelpilz, Paradigmenwechsel bei Ddmmung und Konstruktion

Sachverstandiger fir Schutz vor Radon
und bautechnischen Strahlenschutz

Prufbericht

Bestimmung des Radon-Diffusionskoeffizienten und des Radondurchgangs

Material/Produkt weber.tec Superflex 2K
Dicke 4,0 mm
Antragsteller Saint Gobain Weber GmbH

SchanzenstraRe 84, 40549 Diisseldorf

Prifergebnisse
Diffusionskoeffizient D =1,9310" m2/s.
Radondurchgang ®girr =0,11 Bg/(m2h)  bei 100 kBg/m? Quellstérke

Nutzungshinweise
Das Material ist bei einer Dicke von 4,0 mm sehr gut Radon mindernd.

Der Radondurchgang ist bei einer Quellstarke bis 100 kBg/m3 vernachléssigbar. In Verbindung
mit anderen schitzenden Bauteilen (im FuBbodenaufbau, Wandaufbau) ist es gut geeignet, um fur
Gebaude sicheren Radonschutz zu gewahrleisten. Dazu ist die wirkliche Radonkonzentration® im
Boden zugrunde zu legen, die auf Basis der Radonproduktion in [Bg/(kgh)] zu ermitteln ist.

Details zur Messvorrichtung und zu den Messwerten sind im Prifbericht vom 11.02.2017 enthalten.

Dieser Prifbericht gilt fir 5 Jahre. Er ist zu erneuern, sobald die Rezeptur oder die Eigenschaften
gegeniiber der tibergebenen Probe auch nur scheinbar geringfligig verandert wurden.

w| M’JY"‘/\
Dr.-Ing. Wolfgang Horn

Kohra, 11. Februar 2017

! Die Bestimmung mittels Bohren in den Boden und Luftabsaugen fiihrt in der Regel zu stark beeinflussten und damit
nicht brauchbaren Werten der Radonkonzentration. Hinweis: Jegliche Radonkarte von Deutschland ist nicht geeignet,
Aussagen Uber die drtliche Radonlast des Bodens fiir ein Gebaude abzuleiten, sie wurde fiir andere Zwecke erstellt.
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