Aufbauempfehlung

Garagenbeschichtung mit Reaktionsharz

Anwendungsbereiche:

Private Autogaragen oder Tiefgaragen mit griffiger oder dekorativer
Oberfldche

Aufbau:
b
| weberfloor 4774 Mattierungsfinish SE mit 3 weberfloor 4710 Grundierung EP mit Quarzsandabstreuung
weber.floor 4919 Farbchips weber.floor 4936 Abstreusand 0,3-0,8 mm

2 weberfloor 4740 Universal Beschichtung EP mit 4 Tragende Konstruktion

weber.floor 4935 Fullsand 0,1-0,4 mm

Untergrundvorbereitung

Y

weber.floor 4710 Grundierung EP mit Quarzsandabstreuung
weber.floor 4936 Abstreusand 0,3-0,8 mm

v

Oberflacheneigenschaft

rutschsicher R 11 glatt/dekorativ R 9

weber:floor 4740 Universal Beschichtung EP weber.floor 4740 Universal Beschichtung EP

1:0,5 Gew.-T.
Verbrauch: ca. 1-1,5 kg/m? !
/5 ka/ gefullt mit weber.floor 4935 Fillsand 0,1-0,4 mm
i Verbrauch: ca. 3 kg/m?
vollsatte Quarzsandabstreuung mit leichte Abstreuung der frischen Oberflache
weber.floor 4936 Abstreusand 0,3-0,8 mm mit weber.floor 4919 Farbchips
Verbrauch: ca. 5 kg/m? Verbrauch: ca. 50 g/m?
Kopfversiegelung mit matte Absiegelung der Oberfldche
weber.floor 4740 Universal Beschichtung EP mit weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE

Verbrauch: ca. 0,7-0,9 kg/m? Verbrauch: ca. 150 g/m?



Arbeitsanweisung:

Untergrund

Der Untergrund muss trocken und tragféhig sein. Der Boden wird
kugelgestrahlt oder gefrdst. In kleinen Einzelgaragen kann auch
Diamantschleifen durchgefUhrt werden. Oberfldichenzugfestigkeit
>1,5 N/mmz. Randstreifen sind nach Bedarf zu setzen. Bewegungs-
fugen mussen lokalisiert und gekennzeichnet werden, damit Sie spa-
ter im Oberbelag Ubernommen werden kénnen. Schein-, Arbeitsfu-
gen und Risse, undichte Stellen und Lécher missen vor der Grundie-
rung verfUllt werden. Rinnen, Abldufe und AnschlUsse sind im Vorfeld
sorgfdltig abzudichten. Eventuell ist es nach Absprache mit dem
Planer erforderlich in bestimmten Absténden auch Scheinfugen zu
Ubernehmen. Vor allem dann wenn es sich um relativ junge Beton-
platten handelt, bei denen das Schwinden noch lange nicht abge-
schlossen ist.

Grundierung und Beschichtung

1. Epoxidharzgrundierung mit weber.floor 4710 Grundierung EP mit ca.
400 g/m? gemischtes Harz auf den Boden gieRen, mit dem Gummi-
schieber verteilen und mit der Rolle nacharbeiten.

Die frische Grundierung wird mit weber.floor 4936 Abstreusand
0,3-0,8 mm volldeckend abgestreut. Am néchsten Tag Uber-
schissigen Quarzsand abkehren und absaugen.

Beschichtung rutschsicher R 11:

2. Die Beschichtung weber.floor 4740 Universal Beschichtung EP wird
ungefullt mit der Glattrakel oder der Zahnleiste Nr. 1(Spitzzahnung
2,5 mm) mit einem Verbrauch von ca. 1,0 bis 1,5 kg/m? auftragen
und mit der Stachelwalze entliftet.

3. Die frische Beschichtung wird im Uberschuss mit weber.floor 4936
Abstreusand 0,3—0,8 mm abgesandet. Verbrauch ca. 5 bis 6 kg/mz.
Am ndchsten Tag kann der UberschiUssige Sand abgekehrt und
abgesaugt werden.

4. Die Kopfversiegelung der abgesandeten Oberflache wird mit
weber.floor 4740 Universal Beschichtung EP, ungefUlit durchgefuhrt.
Dazu wird das angemischte Material auf den Boden gegossen, mit
dem Gummischieber verteilt und mit der Rolle vergleichmdRigt.
Verbrauch ca. 0,7 bis 0,9 kg/m2.
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Beschichtung glatt/dekorativ R 9:

5. Die Beschichtung weber.floor 4740 Universal Beschichtung EP
wird mit ca.1: 0,5 Gew.-Teile weber.floor 4935 FUllsand 0,1-0,3 mm
gemischt und mit der Zahnrakel (z.B. 48 Spitzzahnung) in einer
Schichtdicke von ca. 2 mm auftragen.

6. In die frische Beschichtungsoberflache werden weber.floor 4919
Farbchips gleichmaRig in die Oberflache eingeworfen.
Der Verbrauch liegt bei einer leichten bis mittleren Einstreuung bei
ca. 40 bis 50 g/m2.

7. Zur Einbindung der Farbchips wird am ndchsten Tag die Beschich-
tungsoberfldche mit weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE mit einer
kurzflorigen Rolle gleichmdRig abgesiegelt. Der Verbrauch liegt bei
ca.150 g/mz.

Zur Verbesserung der Trittsicherheit kann dem letzten Arbeits-
gang noch ca. 4-5 % weber.floor AntiRutsch zugemischt werden.

Anmerkung

weber.floor Reaktionsharzbeschichtungen auf Epoxidharzbasis sind
starre Systeme.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Gebdudegeometrie, des
Untergrundes und durch Temperaturénderungen zu weiteren Rissen
kommen kann. Dies liegt weder im Verantwortungsbereich vom
Verleger noch von Saint-Gobain Weber.

Weitere Dokumente: Technische Merkbldtter der Produkte,
Hinweise zu Reinigung und Pflege
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