Aufbauempfehlung

Linoleumbeldge verlegen

Anwendungsbereiche:
Verklebung von Linoleumbeldgen in Platten und Bahnen
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Arbeitsanweisung:

Untergrund

Der Untergrund muss den Anforderungen der ATV DIN 18356 Boden-
belagsarbeiten entsprechen und insbesondere eben, tragféhig, frei
von gréReren Rissen, dauerhaft trocken und saugfdhig sein. Zum
Ausgleich von Unebenheiten oder auf schwach bzw. nicht saugen-
den Untergrinden wie z.B. Gussasphalt ist der vorhandene Unter-
grund vor Auftrag des Klebstoffes vorzubehandeln, zu grundieren
und mit weber.floor Spachtelmassen oder DUnnestrichen zu egali-
sieren. Eine Stuhlrolleneignung ist erst ab 2 mm Spachteldicke ge-
geben. Bei allen Untergrinden sind die entsprechenden weber.floor
Aufbauempfehlungen zu beachten.

Verkleben des Linoleum-Belages

Die Klebstoffe weber.floor 4817 Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil,
weber.floor 4820 Linoleum- und Textilbelagsklebstoff oder weber.floor
4890 Universalklebstoff sind zur Verklebung von Linoleum geeignet.
Technische Merkbldtter und Klebeempfehlungen beachten. Der Kleb-
stoff ist vor dem Gebrauch gut aufzurUhren. AnschlieRend ist der
Klebstoff mit einem Zahnspachtel in der Regel mit Bl Zahnung gleich-
mdRig aufzutragen. Klebstoffnester sind zu vermeiden. Der Boden-
belag ist nach kurzer Abluftzeit im Nassklebeverfahren in das Kleb-
stoffbett einzulegen, dabei sind die Kopfenden zur Entspannung des
Belages gegenzuwalken und gleichmdRig von innen nach auRen
anzureiben, um eine blasenfreie und vollstdndige Verklebung zu
erreichen. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlege-
zeit belegt werden kann. AnschlieRend ist die FlGche mit einer Walze
anzuwalzen. Nach ca. 30 Minuten ist dieser Vorgang nochmals zu
wiederholen. Die Angaben der Bodenbelagshersteller sind unbedingt
zu beachten.
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Besonders zu beachten

Die Wahl des Bodenbelagklebstoffes richtet sich u.a. nach dem Ober-
belag. Technische Merkbldtter und Klebeempfehlungen sind zu beach-
ten. Vorgesehenen Oberbelag laut Herstellerabgabe zuvor akklima-
tisieren, auslegen und grob zuschneiden. Um Nahtstauchungen zu
vermeiden, sind die Nahtkanten je nach Belagsdicke 0,3-0,5 mm

auf Fuge zu schneiden. Die FuRbodenheizung sollte wdhrend und
mindestens 48 Stunden vor und nach dem Verlegen des Bodenbe-
lags abgeschaltet sein. Es sollten keine schweren Gegenstdnde auf
den neuen Bodenbelag gestellt oder verschoben werden bevor der
Klebstoff nicht vollsténdig erhdrtet ist. Ein Verfugen der Belége sollte
erst nach Erreichen einer ausreichenden Haftung erfolgen. Dies ist
nach ca. 24 Stunden der Fall.

Weitere Hinweise:

Die Abbinde- und Trocknungszeiten sind abhdngig von der Saug-
fahigkeit des Untergrundes und von den raumklimatischen Bedin-
gungen. Die Lufttemperatur sollte wdhrend der Verlegung des Belags
und Abbindezeit des Klebstoffes zwischen 18 °C und 30 °C und die
Bodentemperatur zwischen 15 °C und 30 °C betragen. Die relative
Luftfeuchtigkeit sollte in dieser Zeit zwischen 40 % und 65 % liegen.
Abweichende raumklimatische Bedingungen fUhren zu erheblich
verldangerten Abbinde- und Trocknungszeiten der Klebstoffe und es
ist mit einer Beeintrdchtigung der Verbundfestigkeit zu rechnen. FUr
die Verarbeitung gelten zusdtzlich die aktuellen Technischen Merk-
bldtter, die unter www.de.weber zu beziehen sind.
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