
weber.floor 4705 + weber.floor 4045 
Spachtelgrundierung

weber.floor 4716 Haftgrundierung
1 : 1 verdünnt mit Wasser

alternativ

Renovierung auf Fliesen
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Aufbau:

Untergrundvorbereitung

schnell trocknendnormal trocknend

weber.floor 4031
Fließspachtel plus

(1–10 mm)

geringer Ausgleichsbedarf < 10 mm

Anwendungsbereiche:

Renovierung direkt auf vorhandenem Altbelag aus Fliesen mit guter Haftung 
zum Untergrund

weber.floor 4010  
Fließspachtel (1–10 mm)/ 

weber.floor 4150 
Bodennivellierausgleich  

(1–30 mm)

normal trocknend

hoher Ausgleichsbedarf > 10 mm

weber.floor 4310
Renovations- und 

Holzbodenausgleich
(10–50 mm) mit  

weber.floor 4945
Systemgewebe

schnell trocknend

weber.floor 4320 
Renovations- und 

Holzbodenausgleich  
schnell (10–50 mm)

mit weber.floor 4945
Systemgewebe

Neuer Oberbelag

weber.floor Belagsklebstoff

weber.floor Dünnestrich/Renovationsestrich/Fließspachtel  

Spachtelgrundierung mit weber.floor 4705 + weber.floor 4045 
alternativ: weber.floor 4716 Haftgrundierung

falls erforderlich weber.floor 4960 Randdämmstreifen TDS

Altbelag aus alten Fliesen mit guter Haftung zum Untergrund

Tragende Konstruktion 



A
uf

b
au

em
p

fe
h

lu
n

g
B

od
en

ve
rl

eg
es

y
st

em
e

Aufbauempfehlung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund bzw. Altbelag muss fest, tragfähig und trocken sein. 
Es muss sichergestellt sein, dass der alte Fliesenbelag eine gute 
Verbindung zum Untergrund aufweist. Lose Fliesen müssen entfernt 
werden. Haftvermindernde Verunreinigungen wie Wachse, Fett o. ä. 
sind vom Untergrund durch eine Grundreinigung zu entfernen.  
Die Glasur der Fliesen ist mit feinem Schleifpapier intensiv aufzurau-
en oder mit dem Kugelstrahlgerät zu entfernen. Anschließend ist die 
Oberfläche abzusaugen. Risse sind in Abhängigkeit von den örtlichen  
Gegebenheiten kraftschlüssig mit weber.floor 4715 Grundierung EP 
schnell oder weber.floor Blitzharz Easy fachgerecht zu verharzen. 
Handelt es sich um einen heterogenen Untergrund (fehlende Fliesen 
usw.) und/oder sind Risse vorhanden, ist nach Untergrundvorberei-
tung und Grundierung vollflächig weber.floor 4945 Systemgewebe 
mit 50 mm Überlappung zu verlegen. Die Schichtdicke des folgenden 
weber.floor-Bodens sollte hierbei mindestens 10 mm betragen. Bei 
Konstruktionen im Verbund sind in der Regel an aufgehenden Bau-
teilen keine Randdämmstreifen erforderlich. Rohrdurchführungen, 
Lüftungskanäle und ähnliches müssen mit Randdämmstreifen ver-
sehen werden. Bauteile aus Gipskartonplatten sind vor Durchfeuch-
tung zu schützen und evtl. Randdämmstreifen zu stellen. Kann eine 
ausreichende Haftung zum Untergrund nicht gewährleistet werden, 
muss der weber.floor Dünnestrich als Konstruktion auf Trennlage aus-
geführt werden (siehe die Konstruktionslösung „Renovierung auf 
Trennlage“).

Grundierung

Der Untergrund ist mit weber.floor 4716 Haftgrundierung im Mischungs- 
verhältnis 1 : 1 (4716 : Leitungswasser) zu grundieren. Die Grundie-
rung ist hierbei gleichmäßig mit einem weichen Besen auf den 
Boden aufzutragen. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.  
Die Grundierung ist überarbeitbar, sobald diese transparent auf-
getrocknet ist (ca. 1 bis 4 Stunden). Die maximale Wartezeit ist 48 
Stunden.

Alternativ kann die Spachtelgrundierung weber.floor 4705 und  
weber.floor 4045 eingesetzt werden, um einen besseren Verschluss 
der Fugen im Fliesenboden zu ermöglichen. 

Auftrag des weber.floor-Renovationsestrich/Fließspachtel

Geringer Ausgleichbedarf, normal trocknend:
Bei geringem Ausgleichsbedarf und normaler Belastung kann der 
Untergrund mit weber.floor 4010 Fließspachtel (1–10 mm) oder  
weber.floor 4150 Bodennivellierausgleich (1–10 mm) gespachtelt werden. 
Die Produkte können von Hand oder maschinell verarbeitet werden. 
weber.floor 4010 Fließspachtel ist nach einem Tag belegbar. Bei Par-
kett/Laminat und Spachtelschichtdicken über 5 mm nach 3 Tagen.  
weber.floor 4150 Bodennivellierausgleich ist nach ca. einer Woche je  
10 mm Schichtdicke belegbar.

Geringer Ausgleichbedarf, schnell trocknend:

Bei geringem Ausgleichsbedarf und höherer Belastung ist der 
Untergrund mit weber.floor 4031 Fließspachtel plus (1–10 mm) zu 
spachteln. Das Produkt kann von Hand oder maschinell verarbeitet 
werden. weber.floor 4031 ist nach einem Tag belegbar, bei Parkett/
Laminat und Spachtelschichtdicken über 5 mm nach 3 Tagen.

Größerer Ausgleichsbedarf, normal trocknend:

Bei einem Ausgleichsbedarf von 10 bis 50 mm kann weber.floor 4310 
Renovations- und Holzbodenausgleich, von Hand oder maschinell ein-
gebaut werden. Nach Untergrundvorbereitung und Grundierung ist 
das weber.floor 4945 Systemgewebe mit einer Überlappung von  
50 mm zu verlegen.  

weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich ist nach einer 
Woche je 10 mm Schichtdicke belegbar. 

Größerer Ausgleichsbedarf, schnell trocknend:

Bei einem Ausgleichbedarf von 10 bis 50 mm kann weber.floor 4320 
Renovations- und Holzbodenausgleich schnell von Hand oder maschi-
nell eingebaut werden. Nach Untergrundvorbereitung und Grundie-
rung ist das weber.floor 4945 Systemgewebe mit einer Überlappung 
von 50 mm zu verlegen. weber.floor 4320 Renovations- und Holzboden- 
ausgleich schnell ist nach 1 Tag mit Fliesen, nach 7 Tagen mit Parkett 
und Laminat und mit allen anderen Belägen nach 3 Tagen belegbar. 
Bei Verklebung von Massivholzdielen, großformatigem Stabparkett 
(> 30 cm) oder Massivparkett mit erheblichem Maßänderungsrisiko 
muss in jedem Fall eine Zwischengrundierung mit weber.floor 4718 R 
Schnellgrundierung-1-K-PU erfolgen. Die Verklebung von Massivholz-
dielen erfolgt dann mit weber.floor 4836 1-K STP Parkettklebstoff 
schubfest. Es wird empfohlen, dass der vorgesehene Oberbelag 
sofort nach Erreichen der Belegreife aufgebracht wird. Für den Fall, 
dass ein sofortiges Belegen nicht möglich ist, ist weber.floor 4320  
Renovations- und Holzbodenausgleich schnell mit geeigneten Maß-
nahmen vor Übertrocknung zu schützen.

Weitere Hinweise:

Die Belegreife ist abhängig von den Austrocknungsbedingungen. 
Die Angaben zur Belegreife beziehen sich bei trockenem Untergrund 
auf eine Raumlufttemperatur von 20 °C und eine relative Luftfeuch-
tigkeit von 65 %. Luftentfeuchter, Zugluft sowie zu hohe Tempera-
turen sind in den ersten Tagen nach Einbau zu vermeiden. 
Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind in die Ausgleichsschicht 
zu übernehmen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Gebäude-
geometrie bzw. des Untergrundes zu kleineren Haarrissen kommen 
kann. Diese stellen jedoch lediglich einen optischen Mangel dar und 
haben keinerlei Einfluss auf die Haftung bzw. Tragfähigkeit des 
Bodens.

Arbeitsanweisung:


