Technisches Merkblatt rweber

SAINT-GOBAIN

weber.prim 807

Grundierharz

Epoxidharz-Grundierung zur Verwendung unter Epoxidharzabdichtungen und -beschichtungen

Produktsteckbrief Produktvorteile

— Grundierung unter Epoxidharzbeschichtungen — verbessert die Haftung zum Untergrund
— Herstellung von Epoxidharzestrichen — streich- und rollfdhig

— Herstellung von Dampfbremsen unter — EMICODE EC 1I: sehr emissionsarm

Verbundestrichen

Produktbeschreibung

weber.prim 807 ist ein 2-komponentiges, transparentes Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis.

Anwendungsgebiet

weber.prim 807 ist eine geruchsarme, niedrigviskose Epoxidharzgrundierung fur Epoxidharzabdichtungen. Die Grundierung
dringt gut in den Untergrund ein und erhéht die Oberfldchenzugfestigkeit von zahlreichen Untergrinden. Unter
Verbundestrichen oder Bodenausgleichsmassen kann weber.prim 807 bei 2-maligem Auftrag als Dampfbremse angesehen
werden. Mit weber.prim 807 kénnen sehr emissionsarme Epoxidharzestriche fUr Industrieanwendungen oder Estriche fur
private Nutzflachen hergestellt werden. Das Produkt ist anzuwenden auf Beton, Estrich und Putzen, Holz, Spanplatten sowie
Edelstahl und korrosionsgeschitztem Stahl.

Produkteigenschaften

— Geruchsarm

— Verbessert die Haftung zum Untergrund

— Innen und aulRen

— Gutes Eindringvermdgen

— Bestdndig gegen zahlreiche verdinnte Sduren und Laugen
— Bestdndig gegen tierische und pflanzliche Ole und Fette

— Streich- und rollfdhig

Verbrauch/Ergiebigkeit

untergrundabhdngig, je Arbeitsgang ca. 250-500 g / m2

Technische Werte

Mischungsverhdltnis AB =73:27

Verarbeitungszeit (fix/min) 30 min

Verarbeitungstemperatur (fix/min) 10 °C

Brandverhalten [nach EN13501-1] Efl

Viskositét 550 mPa s (ca)

Dichte 1.09 kg/dm?

Trockungszeit 3h

Verarbeitungstemperatur (max) 35°C

Brandverhalten e-fl
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Aushdrtezeit 24 h
Zusammensetzung Komponenten auf Basis von Epoxidharzen
Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

— Die Untergrinde mussen ausreichend tragfdhig, staubfrei, trocken, 6l- und fettfrei, formbestdndig und frei von
haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abbldtternde Mértel- und Anstrichreste, sind sorgfdltig zu entfernen.

— Glatte, gesinterte, polierte, glasierte, zementgepuderte Fldchen sind mittels Schleiftechnik oder durch Sand- oder
Kugelstrahlen mechanisch aufzurauen. Bitumindse und teerartige Fldchen restlos entfernen.

Verarbeitung

Mischen:—Komponente B restlos in Komponente A entleeren.

— Das Mischen erfolgt im Behdlter der Komponente A mit einer langsam laufenden Bohrmaschine und aufgesetztem
RUhrpaddel (z. B. RUhrpaddel Nr. 2 oder Nr. 8, je nach GebindegréRe). Beim Mischen missen auch die Rand- und
Bodenbereiche des Gebindes erfasst werden. Nach dem Mischen dirfen keine Schlieren mehr in der Masse sichtbar sein.

— Die Mischzeit betrégt mindestens 2 Minuten. Um Restanhaftungen der B-Komponente in dem entleerten Gebinde zu
verfestigen, etwas angerUhrtes Material umfUllen und die Behdlterwandungen der B-Komponente hiermit benetzen.
AnschlieRend wieder umfillen und nochmals durchrihren.

Grundierung:—Die Grundierung unverdiUnnt mit Pinsel, Quast oder einer Lammfellrolle gleichmdRig auftragen. PfUtzenbildung
vermeiden. Bei groReren Fldchen, Gebinde entleeren, mit Gummischieber verteilen, danach mit einer Lammfellrolle
nachwalzen und somit gleichmdRig aufbringen.

— Die Wartezeit zwischen zwei Auftréigen ist so zu bemessen, dass der erste Anstrich noch klebrig ist, wenn der ndchste
aufgebracht wird, da ansonsten keine Haftung zwischen den Anstrichen zu erwarten ist. Abhédngig von den
Klimabedingungen betrdgt die Zeit ca. 2 bis 10 Stunden.

— Je nach Untergrund, Auftragsmenge, Temperatur und Luftzirkulation kann die Uberarbeitungszeit ca. 2 bis 10 Stunden
betragen. Kdnnen diese Zeiten nicht eingehalten werden, so ist die Grundierung im frischen Zustand mit ofengetrockneten
Quarzsand (Kérnung 0,1 - 0,5 mm) deckend abzustreuen. Vor der weiteren Bearbeitung ist Uberschissiger Sand zu
entfernen.

— Bei stark saugenden Untergrinden ist ein zweiter Anstrich erforderlich.

Epoxidharzestrich:—Das Harz wird auf der Baustelle mit mineralischen Fullstoffen (z. B. Estrichsieblinie N) gefulit. Hierzu sind
die Zuschlagstoffe in das homogen gemischte Epoxidharz einzuarbeiten. Bei einem Fillgrad von 1 GT weber.prim 807 und 7
GT Fullstoff (Estrichsieblinie N) ist der EP-Estrich flissigkeitsdicht und nach EN 13813 als SR-C50-F15 einzustufen.

Dampfbremse:—Als Dampfbremse unter Verbundestrichen oder Bodennivelliermassen wird das Grundierharz in 2
Arbeitsgdngen mit abschlieRender Absandung aufgebracht.

Allgemeine Hinweise

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %
Hoéhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzégern den Reaktionsverlauf

Die aufgebrachte Grundierung ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schitzen

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit weber.sys 992 reinigen

weber.prim 807 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle durch Eigeniberwachung

Besonderheiten

Reaktionsharzkunststoffe bedingen eine Betondruckfestigkeit von mind. 30 N/mm? und eine Oberfldchenzugfestigkeit von =
1,5 N/mm?. Die Betonfeuchte muss < 5 Gew.-% sein. Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C Uber der Taupunkttemperatur
liegen

Das Harz neigt zum Vergilben
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Bei vorhandener Bauteilfeuchte durfen frische, noch nicht ausgehdrtete Beschichtungen nicht der Sonnenbestrahlung
ausgesetzt werden, da es sonst durch Wasserdampfdruck zu Blasenbildungen kommen kann

Wir empfehlen bei Regen oder drohendem Regen und bei Temperaturen unter + 10 °C (Luft- und Objekttemperatur) das
Produkt nicht zu verarbeiten

Bei der Aushdrtungsreaktion unter kritischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kdnnen weiRliche
EintrUbungen entstehen. Dies bedeutet jedoch keine Qualitdtsminderung der Grundierung

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE

Doppelgebinde 1 Kilogramm 9 Doppelgebinde
Doppelgebinde 30 Kilogramm 12 Doppelgebinde / Palette
Doppelgebinde 5 Kilogramm 56 Doppelgebinde / Palette
Doppelgebinde 9 Kilogramm 30 Doppelgebinde / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewéhnlichen Verwendungszwecks bzw. der
gewdhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon,
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.
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