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Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130
und BGR 181- Begehverfahren — schiefe Ebene

1.Auftraggeber:

2.Hersteller:

3.Bezeichnung der Probe :
Angaben des Auftraggebers

4.Prufmuster :

5.Format :

6.Verwendung:

7.Probenahme :

8.Datum der Priifung :

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
40549 Diisseldorf

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
40549 Diisseldorf

weber.floor 4610 .
mit Oberflaichenbehandlung Taski Jontec Natura Ol

siehe Seite 2

Priiffliche ca. 50x100cm

Einsatz in Arbeitsrdaumen mit erh6hter Rutschgefahr
Probenahme und Anlieferung durch den Auftraggeber

24.06.2019
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Priifergebnis :

Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel : 21,1°

Mittelwert des Verdrangungsraums : nicht bestimmt
Beurteilung , Eignung :

Bewertungsgruppe fiir die Rutschhemmung : R11
Bewertungsgruppe fiir den Verdrdngungsraum : nicht bestimmt

Zuordnung der mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung
nach DIN 51130 :

Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel Klasse bzw. Bewertungsgruppe der
Rutschhemmung
6° bis 10° R9
iiber 10° bis 19° R10
iiber 19° bis 27° R11
iiber 27° bis 35° R12
iiber 35° R13

Messunsicherheiten

Zulassiger Messfehler des Neigungsmessers <0,2 °

Giiltigkeitsdauer

Dieser Prifbericht gilt solange die o0.g. Priifgrundlagen giiltig sind und die gefertigten Erzeugnisse mit
den Prufmustern identisch sind; max. 5 Jahre.
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Schlusswort

Die Untersuchungen wurden unter Beriicksichtigung neuster wissenschaftlich technischer
Erkenntnisse sorgfaltig nach bestem Wissen und Gewissen durchgefiihrt.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande.
Der Priifbericht umfasst 4 Seiten.

Um Falschinterpretationen zu vermeiden darf der vorliegende Bericht nur
vollsténdig kopiert weitergegeben werden.
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Prifstellenleiter Bearbeiter

Prof. Dr. G. Klein Dipl.-Ing. B. Ersen




